
Chemische Zuordnung 
 
 
Das folgende Diagramm zeigt bei einer Gegenüberstellung von Alumini-
umoxid (Al2O3) und Strontium (Sr) eine sehr deutliche Differenzierung 
der Fayencen aus den Manufakturen von Matzendorf, Kilchberg-
Schooren und Freiburg. 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Durch die chemische Analyse der beiden Ohrentassen finden wir Mz 60 
im Feld der Matzendorfer Produkte und Mz 61 in der Punktewolke von 
Schooren.                             Universität Freiburg, Prof. em. Dr. Marino Maggetti
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